POLYMANT 35 SPECIAL 10 mm

iy VORTEILE

Aullergewdhnliche dynamische
Steifigkeit

Bleibt lange Zeit widerstandsfahig
Unlibertroffene akustische Leistung
unter Monolagen

Ausgezeichnete Warmedammung

BESCHREIBUNG

Trittschallddmmender Mantel aus chemisch vernetztem Polyethylen mit einer Dichte von 35

kg/m3, geringer dynamischer Steifigkeit und hervorragender Gerduschdampfung dank des e
speziellen Zusatzstoffes. Ermoglicht mehrfache Anwendungen auf verschiedenen Arten von €
schweren Bdden und ist in Starken von 5 und 10 mm erhaltlich. Auf Anfrage kann er auch a
geklebt werden. zz,
- wase_ JE¢
w
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Dicke mm 10 mm :
Format Rolle 1,50 x 25 m :2

Verpackung Rolle 37,5 m? E

Gewicht Kg/m2 0,34 Kg/m2 E

>
o

TECHNISCHE DATEN ﬂl-

" UNI EN ISO 140/7 >
Schallpdampfung AL, 36 dB UNI EN ISO 717/2 §
Dynamische Steifigkeit s’ 27 MN/m3 (@)

UNI EN 29052-1 L

Resonanzfrequent f 57,8 Hz o

|

Kompressibilitdt mm 0,34 mm UNI EN 12431 -

|—

Thermische Leitfdhigkeit A 0,0349 W/mK 5
Langfristig erwartete g
durchschnittliche effektive mm 0,20 mm w
KompressibilititA E
Spezifischer Warmewiderstand m2 K/W 0,2671 m2 K/W (]
(%)

Dichte p 35 Kg/m3 %
O
)
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AKUSTISCHE DATEN

Unt,w (dB) Unt,w (dB) Alnt, w (dB) .
, . , Verbesserung durch das System Estrich +
Test auf Test mit Estrich + Akustikmembran ,
Akustikmantel
blankem
Boden
Massiv Massiv Massiv sp. 8 Massiv Massiv Massiv
sp. 4 cm sp. 6 cm cm sp. 4 cm sp. 6 cm sp. 8 cm
84 53 48 49 31 36 35
SPEZIFIKATION

Die Schallisolierung von Solai-Staub wird durch Ziehen der Schalldecke POLYMANT 35 SPECIAL
Dicke 10 mm, Oberflaiche aus chemisch dotiertem Polyethylen EV.A. mit 100%igen
geschlossenen Zellen mit einer kontrollierten Dichte von 35 kg/m3, Farbe griin, erreicht. Dieses
Produkt ist in Rollen mit 1,50 x 25 m Fassungsvermogen erhaltlich und bietet eine Calpesti-
Schalldampfung von Aln,w=36 dB (nach EN ISO 140/7 und EN ISO 717/2), eine dynamische
Steifigkeit s'=27 MN/m?3 (nach EN 29052-1) und eine Kompression von 0 mm (34 mm), (nach
EN 12431).

Dabei ist darauf zu achten, dass die Laschen nebeneinander liegen und alle Verbindungen mit
dem Klebestreifen ROTOCELL AD versiegelt werden.

Das Abtrennen der Wande erfolgt durch kontinuierliche Befestigung lGiber das gesamte
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SEITEN, DIE AUS ORIGINALZERTIFIKATEN
HERAUSGEZOGEN WURDEN

3.2. CERTIFICATO DI PROVA — MISURE CON MASSETTO DA 4 CM 3.3. CERTIFICATI DI PROVA — MISURE CON MASSETTO DA 6 CM
Livellod d al erpodi 2000
al tempo & 2000
aper. rumere di
Ciierto: Polymaxitalia S.a.s. via Mestre 4, 31033 Castelfanco Veneto (IV)
. Solaiodi prova: Solaioin ateroemento . 2044 an
Cliente: Polymaxitalia S.a.s. via Mestre 4, 31033 Castelfranco Veneto (V) Nome del prodoto: Polymant 35 Special BT . 10mm
Solaio di prova: Solaio in laterocemento . 2044 on Data podizicne: Mazo 2010
Nome del prodotto: Polymant 35 Special -BT - 10mm Data pova: 29/04/2010
Data prodzicne: Mazo 2010 Spessore btale nominale del provino: 10 mm
Data prova: . . 20/04/2010 Spessore maseto d prowa: 6cm
Spessom totale nominale del provino: 10 mm Dimensone masetto d prova: 1mx1m
Spesor masetio di pova: 4cm Volume ambiente dcevente 48 m
Dmensone masstio di pova: 1mx1m Desaizione del prodotto: Poliolefina espansa reticolata, batientata densta 35 kg/mc:
Volume ambiente ricevente
Desaizione del prodotio: Poliolefina espansa reticolata, batientata densita 35 kg/me. ‘Somma dagh scari davomval: 309
Somma degli wati savorevol: 26,1 dB === o
He
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Valutazione secondola ISO 7172
Liru(C)= 480 (-1;)d8 Comamo= 0dB;
Valutazione basata w risultati di misurazioni in

Valutazione secondo 1a ISO 717-2
LG = 5.0 (3)eB Cssasm™ -2d8;
Valutazione basata su risultati di misurazioni in

N°del resoconto di prova: C0410026-CL03 Nome dell'istituto di prova: P.GM. foastclabaaay

N°del di prova: 00410026-CLO1 Nome dell di prov; PGM. 7 = .
resoconto ! litituto di i G At Labcratory . o - =
> paamarn sookasati0 N Dan: 20042010 Fima g Ll wee- 7 5 2

Data: 29/04/2010 Fing £l mear Jommze

Grafico 2: Certificato di prova Polymant 35 Special BT Sp. 10mm con massetto sp. 6 cm
Grafico 1: Certificato di prova Polymant 35 Special BT Sp. 10mm con massetto sp. 4 cm

Grafico 3: Certificato di prova Polymant 35 Special BT Sp. 10mm con massetto sp. 8 cm

O P.G.M. di P.I. Marco Pincelli via Spallanzani, 2 41036 Medolla (MO) 9
o
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P P.G.M. di P.I. Marco Pincelli via Spallanzani, 2 41036 Medolla (MO) 7 O P.G.M. di P.I. Marco Pincelli via Spallanzani, 2 41036 Medolla (MO) 8 m
O LN =
3.4. CERTIFICATI DI PROVA — MISURE CON MASSETTO DA 8 CM l_
i Livelio d d ‘empodi 2000 Z
: Polyn S.as. viaMestre 4, 31033 ) <
Solaio di prova: Solaio in laterocemento . 2044 an
Nome del prodotto: Polymant 35 Special - BT - 10mm
Dota prodwzicne: Mazo 2010 E
pova: 29/04/2010
Spessore totale nominale del provino: 10mm
Spose magto d po: fom - >
mensione massetio : x1m
Volume ambiente iowe?'zn 48 m* d
Desaizone del podotto: i ita 35 kg/me.
Somma degii scarti Savorevali: 29.1 o o
[
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Valutazione secondo la ISO 7172 P
LuralC)= 490 (-2;)dB Caame= -1dB; <
Valutazione basata au risultati di misurazioni in
N°del resoconto di prova: C0410026-0L05 Nome dell‘istituto di prova: P.GM foastcLaosoy
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BEISPIEL FUR DIE VERLEGUNG

n Holz-/KeramikfuRboden
n Zement-Sand-Estrich

POLYMANT 35 SPECIAL
5 mm akustischer
Mantel

. Leichter Estrich zur
F Abdeckung der Anlagen

Randdammstreifen

ROTOCELL AD

zum Versiegeln der Verbindungen der verschiedenen akustischen
Erzeugnisse, um eine Produktkontinuitdt zu erzielen

SUPERBAND AUF DER VORDERSEITE

Fir das vertikale und das horizontale akustische Schneiden, d. h.
die Trennung von Beton und Boden (L-Form)

POLYBAND AD/N BAND

fr Schallschnitt zwischen Estrich und Boden bei Bodenheizung

ACHTUNG: Dieses Dokument ist nicht spezifisch. Es wird vom Anwender geprift, ob
das Produkt fir die vorgesehene Verwendung geeignet ist.

Rev. 0 - 21/05/2019 Emanuele Bonifazi
Responsabile Direzione Tecnica

3 POLYMAXITALIA Srl
Via Mestre, 4 Z.1. — 31033 Castelfranco Veneto (TV)

== == SpeCialiSti de“l Iso|ament0 ACUStiCO Tel +39 0423 493544 Fax +39 0423 497841

info@polymaxitalia.it — www.polymaxitalia.it

£
£
o
Lo |
—
<
&)
LLJ
(a1
(V]
LN
o
|—
2
<
=
=
@)
(a1
[
2
L
4
&)
LLJ
(]
[
=
<
—
o
2
-
<
()
(%]
L
-
(® )
2/
P
XL
(&)
Ll
|—




